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tu

Sono ritenute rispondenti alle istruzioni le raleziori

quando

Tel ¢sists una descrizione esauriente delle furzioni di o=

gni elemento costituente; ;

1e2 sia garantits, per dimensioni e tolleremze, l'ezcoppie
bilith degli elementi;

1.3 eiano indicate, nei disegni, le dimensioni longitudina
1i dei profilati e 1s relative tolleranze;

1.4 piano utilizzati profilati unificeti ovvero sismno fors
niti disegni~completl i quote e di tolleranze «~ per i
profilati non unificati;

1.5 siano descritti schemi di insieme del ponteggio con el
tezza Jellfultiimo impalcato da terre non superiore &
quelle massima autorizzabile (20 m,) camtenenti siste
mi di proteziope vontro la caduta di perzone e 4i mate
riall e pietemi di eccesso ai piani di wervizio rispen
denti slle disposizioni legislative ¢ regolementari vi

genti.
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L T 2. CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI @ATERIALI ECCrz21=
-Lf CIENTI DI SIUUREZZA

Seno riteoute rispondenti alle istruzioni le relscioni

quendo 1

I matericli implegati nella costruzione di elezezti ep
partengeno ad wuno del tipt specificati nelle dstracio=
ni ovvero quando eiano state fornite, per gli altri ti
pi_di materiali,documantazianiA.atte", s definime le

caratteristiche meccaniche;

2
-
Y

2e? le resistenze di calcolde adottateiper le verifiche cen
dotte con 11 metodo delle tensiomi emrissibili o con il
metodo agli eteti limite simne non puperiori a quel=
le apecificatelnelle tabelle 2-T e 2-1I sllegete o,per
materinli divers! da quelli mspecificati pelle istruzio
ni per lm compilazione delle relazioni tecniche , talil
da garpntire condizioni di sicurezza equipollenti.
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1AB, 2- {  Resiptenze di calcolo (Pi/lnmz)
Ma‘eriale] Metodo tension] smmissiblili Metods ayis gratld
| 1 condizjonei 11 condizione Yirit
_ gl carico gj carjco
Fe 360 140 180 235
Fe 430 1%0 . 213 273
e 510 v240 270 : 385
5 420 270 - klals] 24D
5 490 ' 28% 320 L5
5 %0 320 - 0 LED
S 890 390 440 L85 )
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3 INDICAZ1ONE DELLE PROVE DI CARIéO CUT SOL0 STAT]
© SOTTOPOSTI I VARI ELEMERLTI :

Le relazioni tecniche sono ritenute rispanienti

alle istruzienl quande bia étata accertats;

3.1 La"rispondenza delle verifiche dizez
aiénali g delle prove di resistenza effettuzie su
tre saggl almeno per ogﬁi profilato, non prelevati
délla atessn asta, al criteri in parola,

/
3.2 la idoneitd del processo di paldatura etiraverso i

geguenti eseal:
J.241 Accial

Per saldature con elettrodl rivestiti ¢

-~ cootrollo delle composizione chimlier degli acciei
di ogni tipo di profilato e, quando richiesto, del

CEQ

Per soldatute con procedimento Bd arco sozwerso O
Botto gas protettivo 1

anlifigazione del processo effettusto mediente i se
guenti accertamentl condotti su provini -
realizzati con 1'acciaio  avente Le pib
elevate caratteristiche ai resioténze e per i1 massi
mo Bpessere a&ldabiia.(con'un ninimo di 5 wz.)

- recistenza & trazime eu glunto testa o teste median
te provetta trasversal sl giunto, con ver ore nun in

Teriore a gquello del materinle base;

- piegamento m 180° su mendrino avente dismetro in fun
zicne delle opeasore e del tipo di aceimio;

~ resilienza varificata a 0° C;

durezza Vicwers HV30 nella zons termicemente Aalieras=

ta del meiallo basne,




FRGIMNRA: B

Leshe di alluninie i

Superazento can prove condotte sa . . gToml éi

giunti tests a testa (dello spessore =2iszizs
previsto per ogni tipo di giunto e ptr opni 13
po ai lega di cui sia previste lp saléztura)} ,
q_delle aeguenti prove: |

~ resistenza a trazione su provetie trezverczii
al giunto;

‘o prove di piegemento trasversale

343 Prove sugli elementi !
.
Devano essere verificate le meguenti ecmdiziozliy

Je3ed Prove di collaaso del telalo prefsbbricato

~ Oumogeneitd dei risultati sui 5 segsi preovasi (3);

TN N ek iy - ———— —— . sm——_tS e

- carico minimo di collesso man infericrs? a: X
8,25 x 8 x 1 (2) KN pur ponteggl da costruzione;
-4,50 4 a x 1 (2) KN per gonteg i da msnutenziona.
3.3.2 Prova di rigidezza degli echemi funcioneZ: » compres-

Hinnp

-~ Omogeneith Gel rioulteti di prova sui 5 saggl. (1)

Je3e3 Prova ﬁmdt‘qﬂ gt funzional: 8 trazione
{ 7
- Omogeneitk del risultati di prova sui C segeiy (1)

- carico minimo d1 rottura non minnre i3 KX,

——
3.3.4  Prova di traziome gl ¢0llegamento asslale
- Carico minimo ¢i collesso non infericre elixdxl (}.ﬁl)

r
¥,

~ Superspento delle condizioni previste ¢21 D,

2/9/68.

(1) T risultati delle prove sono ritenuti omogenet g
stazento del velore minimo rispetto el volore ov “:21p OE%®
gervecioni pis non superiore al 20%. |

(2) ove 1 & la distanza tra le stilate in metri e a @ la lerghez

zg 'dalltimpalcato, in meiri.
L [T

siviz lo aco=

o w e

3e345 Prova sui tubi maldati I
|
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3+3.6  Prova sulle piastre di base
-~ Superamento delle condizieni Freviste del LY,
»/9/68, __
¥ I
de3a7 _Pr&va sui correnti a4 parapatio
~ freccla elastioca non superiore a 35.rm sotto un
carico di 300 N; .
- carlco minimo 44 inizilo delle deformzziemi pers=
manenti non inferiore & 450 N
-~ carico minimo &4 rottura nmon inferiore a 1000 y
- assenza di rotture o deformazioni superiori a 200
mm sotto un carico di 1250 N.
3,3.6 Prova pul parasaasi prefabbricato
- Omogeneltd del risultati di prova mui 5 se.ggi;(jl)
=~ carico minimo 44 inizio delle deformaziori per=
manenti non inferiore 8 375x) _(N)CC’.) ' 1@
- carico minimo &i rottura nen inferiore a 6258 (k) |
3¢3.9 Prova sucli impalcatl prefabbricati
n) ocon carico eccentrioo;.
<frecoia massimg sotto un carico di 1000 N, non B )
superiore a lYe non superiore a 20 mm, {‘meﬂLQ
~assan%a di deformazioni permanentl sotto un LM_J
carion di 180 dalN,
b) con carico centrato:
essenzs A1 deformazioni permenenti io z:_nezzeria e
sugli aftacchi rispettivhmente sotto coppié di cg
richi d4i prova dai 180 daN e di .22¢ dall,
carico minimo @i rotturs nonm inferiore a 300 dal,
3.3:10 Prova sulle travi per passi carrai
~ Omogeneltd del risultati Hu tre prove (4)
g -_—
~ inizio delle deformaziomi permaenenti per carichi
non inferiori a 15 x 1 xa (KN per pont. costruz,
ﬂ . non inferiori a: 10x a x 1 (KN.) per pont. manut.,
(’3) UCAJ"-' A-w{'ﬂ\ A \---665. - ’ .

4 vy

s ,v- s et e e e .
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- eariehi minimi o rollura mon snferinid a:

- 22,5x a x 1 (2) KN, per ponteggi da costruzione
- 15 x 8 x 1 (2} (KN}, per ponteggi di manutenzioneg

KFETRE! Prove sugli elementi di scala

Omogeneitd ded risultatl a1 prova sul 5 seggi; (1)

nssepnza di deformazioni permanenti sotic un carico
ol B¢ dao W,

carichi minimi 44 rottura non ioferiori a 125 gall,

I

3.3.12 Trinu sul fermapiede

vorenda thodeformazioni perranent) 5L1Ir wocEsico
oy U)K\

- ririeo minimo di rotlura non inferjore o 0,5 KN

3.4 Prove d‘hesimme

Devono essere verificate le seguenti condizioni 3

- scostemento dei oarichi &i collasso (relativi als
le ptilate intermedie) non superiort sl 12,5% rie
spetto el valor medio delle Que prove;”

- corico minimo di collasso {relaetivo elle stilate

intermedie) non inferiore a:

- 27,8 x 1 x & (KN) (2) per ponteggi da costruzione;
- 18,5 x 1 x a (KN} (2), per ponteggi da manutenzione.

(7.q {1} I risultati delle prove sonp ritenuti omogenei quande lo scasta-
17 mento del valore minimg rispetto al valore medic delle osservazio-
ni sia non superigre al any,

() ove 1 2, in metri, le distenza tra la Biilate ed & &,

:D“Vd‘ in metri, la larghezza dell'impalcato,
‘(
W )

=3

Yo
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CALCOLO PELLE STRUTTURE RELLE VARIE CCHLizIG 1
DI IMPIEGO

Senmo ritenute rispondenti alle fetruzioczi le res

lazioni quanﬁo plano mtate accertate:

1a completezza delle ipotesi di carico per la con
diziome ¢i lavoro e per quelle di fuori BErvizio

"a per nevaj

in congruenza delle ipotesi di vipecole cod le ri=
sulitanze sperimentall; |

ja esintenza e la rispendenzé di verificke per!

- muntantir

« traverso

- corrente 4i parapetto

- diegonale di fazciata ed in pianta

- impalcato '

- piptemi di ancoragglo

-~ traverso e tirante del parasaasi

-~ ptruttura del paeso oarreio

- piazzuole di ocarico

~ montanti e pioli della pcala prefedbbricatas:

1a esistenza e 18 congrultd tra risultenze del
onlcoli ed eeiti delle prove sperimentell:

la esistepra, per calcoll off&ttuntl con elebo=
ratore, di informazioml atte a consentire 1R VE
Jutazicne della relazione o delle elaborazioni
previcte sl punto 4 delle ietruzioni.
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Se 15TRUZIONI PER LE FROVE. DI CARICO DIl PCHIEISI0

Sono ritenute rispcn:sdénti slle istruzioai le relazioni
che contengano, per penteggi non rientrexti negli sche
mi tipo approvati.,”istmzi.oni adeguate sulle wmodalits
di conduzione di prove di carico e gul reletivi crites
ri di valutazione degli esiti.
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ISTROZIONI PER IL MONTAGGIO, L'I¥YPIEGC T 1O S¥IN=
TAGGIO DEL PONTEGGIO =~ =~ '

Son¢e ritenuti rispamdenti-slle iotruzioai le relp

zioni quando Bia accertato: |

11 rispetto dell'osservanza delle disposiziozi le

glslative}

le completozza delle istruzioni per la preparazig
ne, l'assemblaggio, 1la movimentazione £ 41 wontage

gio del pantegglo; '

le completezza delle istruziani relative ai siste

mi di proterione contro la cadufe di persane e di

materialiy

la esistenza 4i iatruzioni per L controlli da ef

fettuasre in coreo 41 montageglio;

1a completezza delle ‘ilotruzionl relative ell'icpie
go del pontegglo;

ltesiptenze A4 istruzioni pe} 10 mmonteggio.

11
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SCHEMI TIPO

Semo ritemti rispendenti mlle istruzioni gli schemi

tipo che consentano il momteggio corretto di pantegs

gl per ogni condizione &i impiégo (altitudine, zema

geografica), indicendo inolire le soluzioni per rea

lizz&?g:

~ 11 controllo delle superfici di appoggio delle
plastre di base;

i sisteml Al proteziane contro le cadute di perso=
ne e &1 materiall;

¢

{ sistemi di ancoragglo alltopera servite;

i pistemi 41 mccesso ai piani di servizio,
{ 1imiti messimi 4! impiego (carichi, numero di im
palcati cerichi e soarichi montebili sulla stessa

i

4

verticale, ecc,)

A4

1 £




